Теста для проверки знаний обучающихся в рамках учебной дисциплины «Нормативно-техническая база разработки, производства и применения самоуплотняющихся бетонов»


Задание 1
Восстановите верную последовательность действий при подготовке, проведении и оценке результатов испытаний объекта. Заполните таблицу.
А. Вывод о качестве объекта испытаний;
Б. Выбор параметров оценки объекта при испытаниях;
В. Анализ измерительной информации при испытаниях;
Г. Измерение параметров оценки качества объекта при испытаниях;
Д. Воспроизведение внутренних и внешних воздействий на объект испытаний.
Бланк ответа
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	




Задание 2
Входной контроль заключается в:
А. обеспечении своевременного выявления дефектов, причин их возникновения и принятии мер по их устранению и предупреждению;
Б. обеспечении соответствия выполняемых работ проекту и требованиям нормативных документов;
В. проверке соответствия поступающих материалов и изделий установленным требованиям.
Ответ:


Задание 3
На предприятиях стройиндустрии входной контроль осуществляется:
А. лабораторией;
Б. отделом материально-технического снабжения;
В. отделом технической информации;
Г. отделом технического контроля;
Д. отделом главного технолога.
Ответ:


Задание 4
При испытаниях на определение нормальной густоты цементного теста применяют:
А. весы настольные циферблатные или лабораторные, шкаф сушильный; цилиндры мерные;
Б. прибор Вика с иглой и пестиком, кольцо к прибору Вика, мешалка для приготовления цементного теста;
В. сито с сеткой № 008, прибор для механического или пневматического просеивания цемента.
Ответ:


Задание 5
Содержание в клинкере цементов трехкальциевого алюмината С3А должно быть:
А. не более 7 %;
Б. не менее 7%.
Ответ:

Задание 6
Входной контроль наполнителя, применяемого при производстве самоуплотняющихся бетонов осуществляется в соответствии с:
А. ГОСТ;
Б. EN.
Ответ:


Задание 7
Определите верную последовательность обозначения характеристик готовой тяжелой самоуплотняющейся бетонной смеси. Заполните таблицу.
А. F300; 
Б. SF1;
В. БСГ;
Г. W12;
Д. В35.
Бланк ответа
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	



Количество баллов: 
за каждый верный шаг последовательности – 1 балл;
максимально – 5 баллов.
Задание 8
Испытания самоуплотняющегося бетона на водонепроницаемость и морозостойкость следует проводить:
А.не реже одного раза в три месяца;
Б. не реже одного раза в 6 месяцев;
В. не реже одного раза в год.
Ответ:


Задание 9
Объем укладываемого бетона, для которого должен быть выполнен отбор одной пробы бетонной смеси для изготовления контрольных образцов, составляет:
А. 10 м3;
Б. 20 м3;
В. 30 м3;
Г. 50 м3.
Ответ:


Задание 10
Производители самоуплотняющегося бетона могут добиваться прочности на сжатие
А. от 20 МПа до 60 МПа;
Б. от 40 МПа до 80 МПа;
В. от 60 МПа до 100 МПа.
Ответ:


Задание 11
Установите соответствие между наименованием характеристики изделия на основе самоуплотняющегося бетона и методом определения и оценки фактического значения. Заполните таблицу.
	А. Нагрузка (при испытаниях на прочность, жесткость и трещиностойкость)
	1. Сравнение с эталоном

	Б. Внешний вид, наличие монтажных петель и предусмотренных закладных деталей, маркировочных надписей и монтажных знаков
	2. По ГОСТ 8829

	В. Фактура лицевой поверхности, вид и цвет ее отделки или облицовки
	3. По ГОСТ 7076

	Г. Коэффициент теплопроводности
	4. Осмотр

	
	5. По ГОСТ 27296



Бланк ответа
	А.
	

	Б.
	

	В.
	

	Г.
	




Задание 12
Впишите недостающий вид технологического процесса в зависимости от применения в производственном процессе различных приемов и оборудования:
– типовой технологический процесс;
– групповой технологический процесс.
Ответ:


Задание 13
Технологическая карта – это…
А. перечень переходов (технологических действий), установок и применяемых инструментов;
Б. документ, в котором излагаются наиболее рациональные способы и последовательность выполнения рассматриваемого вида работ, организация труда, необходимые ресурсы и калькуляция трудовых затрат;
В. описание маршрутов движения по цеху изготовляемой детали.
Ответ:


Задание 14
Может ли быть изменен состав технологической карты в зависимости от специфики и сложности технологического процесса?
А. Да;
Б. Нет.
Ответ:


Задание 15
Технологическая карта утверждается
А. главным экономистом предприятия;
Б. главным инженером предприятия;
В. главным механиком предприятия.
Ответ:


Задание 16
Срок действия типовой технологической карты устанавливается
А. до 1 года;
Б. до 3 лет;
В. до 5 лет.
Ответ:


Задание 17
В каком элементе стандарта приводят обоснование причин разработки стандарта, указание места стандарта в комплексе стандартов или сообщение об использовании иных форм его взаимосвязи с другими стандартами?
А. Содержание;
Б. Область применения;
В. Приложения;
Г. Введение.
Ответ:


Задание 18
В тексте стандарта, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается применять:
А. математический знак "-" перед отрицательными значениями величин;
Б. знак "О" для обозначения диаметра; 
В. математический знак "+" перед положительными значениями величин;
Г. математические знаки величин без числовых значений. 
Ответ:


