Тест для проверки знаний обучающихся в рамках учебной дисциплины «Современные тенденции и особенности использования наноструктурирующих компонентов при проектировании строительных композитов»

Задание 1 
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
Сколько метров в 1 нм:
А. 10-6;
Б. 10-9;
В. 10-12.

Задание 2
Установите соответствие между термином и его значением. Заполните таблицу. 
	А. Дисперсные системы
	1. Группа наноматериалов, с помощью которых можно управлять набором свойств строительных композиций

	Б. Нанокерамика
	2. Образования из двух или большего числа фаз с сильно развитой поверхностью раздела между ними

	В. Диспергирование
	3. Измельчение твердых, жидких или газообразных веществ в инертной среде

	Г. Дисперсность
	4. Поликристаллические материалы, полученные спеканием неметаллических порошков с размером частиц менее 100 нм

	
	5. Степень раздробленности вещества



	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	




Задание 3
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
Среднедисперсные системы  имеют размерный интервал:
А. 200-1000 мкм;
Б. 10-200 мкм;
В. 1-100 нм.

Задание 4
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
Сколько существует путей формирования наносистем:
А. 2;
Б. 3;
В. 4.

Задание 5
Установите соответствие между дисперсными системами и их размером частиц. Заполните таблицу.
	А. Грубодисперсные
	1. Более 1000 нм

	Б. Высокодисперсные
	2. 500-1000 нм

	В. Ультрадисперсные
	3. 10-1000 нм

	
	4. 10-500 нм

	
	5. 1-10 нм


	А
	Б
	В

	
	
	



Задание 6
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
Протогенетическими наносистемами называют: 
А. Наносистемы, которые образуются во время процесса производства вяжущего в объеме вяжущего (например, вследствии механоактивационной диспергации);
Б. Наносистемы, которые образуются после образования вяжущего, т.е. в процессе его твердения и обеспечивают возникновение прочностных свойств материала;
В. Наносистемы, которые возникли независимо от конкретного вяжущего (основное условие) и до момента его производства, а затем введены в него в качестве инкапсулированного компонента.

Задание 7
Впишите недостающие свойства, благодаря которым обусловлена перспективность нанокерамики.
– экологичность;
– доступность сырья; 
– сочетание многообразия свойств.
Ответ:

Задание 8
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
По характеру связности структурных элементов композиты делятся на:
А. Матричные, каркасные и однокомпонентные поликристаллы;
Б. Волокнистые, зернистые и слоистые;
В. Регулярные и стохастические.

Задание 9
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильные ответы.
Для высокодисперсных систем характерно:
А. Предельно возможная степень дисперсности частиц дисперсной фазы;
Б. Удельная поверхность частиц не превышает 1 м2/г;
В. Большая удельная поверхность дисперсной фазы;
Г. Интенсивное броуновское движение частиц.

Задание 10
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
По концентрации частиц дисперсной фазы дисперсные системы делят на:
А. Монодисперсные и полидисперсные системы;
Б. Грубодисперсные, высокодисперсные и ультрадисперсные системы;
В. Свободнодисперсные и связанодисперсные системы.

Задание 11
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
Как взаимодействуют лиофобные атомные группы молекул с молекулами жидкости:
А. Слабо;
Б. Сильно.

Задание 12
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
Сколько комбинаций дисперсной фазы и дисперсной среды возможно по классификации В. Оствальда:
А. 6;
Б. 9;
В. 12.


Задание 13
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
К одномерным наночастицам относят:
А. Пластинчатые мицеллы ПАВ (поверхностно-активные вещества);
Б. Цилиндрические мицеллы ПАВ;
В. Сферические мицеллы ПАВ.

Задание 14
Впишите недостающую функцию наносистем в строительных материалах в представленный перечень функций:
– технологическая;
– экономическая;
– экологическая.
Ответ: 

Задание 15
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
Наночастицы имеют размер:
А. 1 – 100 нм;
Б. 1 – 500 нм;
В. 1 – 1000 нм;
Г. 1 – 1000000 нм.

Задание 16
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильные ответы.
Соотношение скоростей процессов диспергирования и агрегирования возникающих частиц зависит от:
А. Длительности помола;
Б. Давления;
В. Присутствия стабилизаторов;
Г. Температуры;
Д. Природы твердой фазы.

Задание 17
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
Сколько типов наносистем содержится в наноструктурированном вяжущем:
А. 1;
Б. 2;
В. 3.

Задание 18
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
Сколько выделяют групп нанотехнологической продукции:
А. 2;
Б. 3;
В. 5.

Задание 19
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
Фуллерены состоят из атомов:
А. Азота;
Б. Водорода;
В. Углерода.

Задание 20
Впишите недостающие характеристики наномодифицированных бетонов.
– Сверхвысокая прочность при сжатии;
– Низкая проницаемость; 
– Повышенная коррозионная стойкость;
– Высокая морозостойкость;
– Высокая огнестойкость.
Ответ:

Задание 21
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
Механизм структурообразования бетона с ГНЗ (гранулированный наноструктурирующий заполнитель) можно разделить на:
А. 2 стадии;
Б. 3 стадии.

Задание 22
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
Подход формирования наносистем «сверху-вниз» представляет собой:
А. Ассемблирование (сборка) отдельных атомов в более крупные образования;
Б. Разрушение крупных частиц и зерен на более мелкие структурные составляющие.

Задание 23
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
При каком минералообразовании вяжущих на наноразмерном уровне происходит формирование прочностных свойств керамических материалов:
А. Высокотемпературном минералообразовании;
Б. Среднетемпературном минералообразовании;
В. Низкотемпературном минералообразовании.


Задание 24
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
Золь-гель технология в сочетании с последующей термообработкой продуктов реакции широко применяется для получения разнообразных:
А. Эпоксидных композиционных материалов;
Б. Углеродных композиционных материалов;
В. Оксидных композиционных материалов.

Задание 25
Установите соответствие между термином и его значением. Заполните таблицу. 
	А. Золь-гель технология
	1. Аморфное вещество, проявляющее некоторые уникальные свойства, такие как высокая площадь внутренней поверхности, высокая пористость, низкая плотность и низкая электропроводность

	Б. Коагуляция
	2. Множества (совокупности) взаимосвязанных объектов наномасштабного уровня природного и техногенного (искусственного) происхождения, обладающие синергетическими свойствами и находящиеся в состоянии структурных и пространственно-временных взаимосвязей (в парагенетических отношениях) с системами других масштабных уровней

	В. Аэрогель
	3. Процесс получения материалов с определенными химическими и физико-химическими свойствами, включающий получение золя и последующий перевод его в гель

	Г. Гель
	4. Студенистые тела, механические свойства которых в большей или меньшей степени подобны механическим свойствам твердых тел.

	
	5. Превращение свободнодисперсной системы в связано дисперсную, свойства которой определяются взаимным расположением частиц, агрегатов и их концентрацией



	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



Задание 26
Впишите недостающие основные технологические факторы, влияющие на эффективность модификации.
– Цемент;
– Минеральные добавки; 
– Химические добавки;
– Технологические параметры;
– Оптимизация состава с учетом технологических и нормативных ограничений.
Ответ:

Задание 27
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
Как называется первый этап обработки для превращения геля в оксидный материал:
А. Формование;
Б. Высушивание;
В. Термообработка;
Г. «Старение».

Задание 28
Впишите недостающее достижение успешного применения нанотехнологий в производстве китайских строительных материалов.
– Создание антибактериальных керамических продуктов;
– Создание специального покрытия для стройматериалов; 
– Использование нанопористого покрытия для стен.
Ответ:

Задание 29
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
Наноструктурные упрочняющие покрытия обладают микротвердостью:
А. До 3500 кг/мм2;
Б. До 3600 кг/мм2;
В. До 3800 кг/мм2;
Г. До 4000 кг/мм2.

Задание 30
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
Достоинством применения водного раствора серы является:
А. Хорошая проводимость электрического тока;
Б. Регулирование глубины и степени пропитки;
В. Температурное ограничение.

