Тест для проверки знаний обучающихся в рамках учебной дисциплины «Физико-химические и технологические основы получения самоуплотняющихся бетонов»

Задание 1 
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
Механизм действия МБ-01 на цементные системы заключается в:
А. Агрегации гранул модификатора;
Б. Ликвации гранул модификатора;
В. Дезагрегации гранул модификатора.

Задание 2
Установите соответствие между маркой модификатора и количеством ЗУ (зола-унос) в составе минеральной части модификатора. Заполните таблицу. 
	А. МБ 10-01
	1. 30 %

	Б. МБ 10-30С
	2. 100 %

	В. МБ 10-50С
	3. 50 %

	Г. МБ 10-100С
	4. 90 %

	
	5. 10 %

	
	6. 0 %
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Задание 3
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
С повышением доли ЗУ в составе минеральной части модификатора объем гелевых пор:
А. Уменьшается;
Б. Увеличивается;
В. Практически одинаков.

Задание 4
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
Основным преимуществом модификатора МБ-01 является:
А. Большая сырьевая база;
Б. Пониженная насыпная плотность;
В. Повышенная насыпная плотность.

Задание 5
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
Дополнительным техническим эффектом модификатора Эмбэлит в отличие от МБ-01 и МБ-С в бетоне является: 
А. Улучшение реологических свойств смесей;
Б. Компенсация усадки, расширение, самонапряжение;
В. Обеспечение высокой прочности;
Г. Снижение проницаемости.

Задание 6
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
Какую насыпную плотность имеет модификатор Эмбэлит:
А. 700 – 750 кг/м3;
Б. 750 – 800 кг/м3;
В. 800 – 850 кг/м3.

Задание 7
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
Могут ли модификаторы, являясь композиционными материалами полифункционального действия улучшить технологические свойства бетонных смесей, для производства которых отпадет необходимость в применении пластифицирующих добавок:
А. Да;
Б. Нет.

Задание 8
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
Оптимальная дозировка модификатора находится в диапазоне:
А. 8 – 10 %;
Б. 10 – 12 %;
В. 8 – 12 %.

Задание 9
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильные ответы.
Рецептура самоуплотняющегося бетона по японскому методу, разработанному профессором Окамурой базируется на следующих граничных условиях:
А. Насыпной объём заполнителя крупной фракции должен быть не более 50 % объёма бетона;
Б. Объёмная часть песка в растворе должна составлять 50 %;
В. Насыпной объём заполнителя крупной фракции должен быть не более 40 % объёма бетона;
Г. Объёмная часть песка в растворе должна составлять 40 %.

Задание 10
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
Сколько классов по удобоукладываемости предусматривают «Европейские рекомендации по самоуплотняющемуся бетону»:
А. 2;
Б. 3;
В. 4.

Задание 11
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
На основе чего Г.В. Несветаев и Г.С. Кардумян предложили метод расчета состава самоуплотняющегося бетона?
А. На основе исследования влияния макроструктуры бетона на текучесть смеси и роли суперпластификатора и наполнителей в формировании прочности в результате упрощения системы уравнений метода абсолютных объёмов;
Б. На основе оценки и оптимизации течения и стабильности сначала цементного теста, затем растворной составляющей и собственно SCC;
В. На основе подгона имеющихся компонентов под оптимальные размеры частиц.

Задание 12
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
С каким коэффициентом рекомендуется принимать значение параметра n при расчете состава самоуплотняющегося бетона:
А. 1,2;
Б. 1,25;
В. 1,3.

Задание 13
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
С каким коэффициентом рекомендуется принимать значение параметра m при расчете состава самоуплотняющегося бетона:
А. 1;
Б. 1,05;
В. 1,1.

Задание 14
Установите соответствие между видом бетона (смеси) и значениями критериев избытка. Заполните таблицу.
	А. Умеренно-пластичные смеси
	

1.  = 1-1,2;  = 1,1-1,5

	Б. Самоуплотняющиеся бетонные смеси бетонов класса В50-В60
	

2.  = 1,1-1,3;  = 1,3-1,7

	В. Самоуплотняющиеся дисперсно-армированные бетоны для изготовления ВПБ и ОВПБ 
	

3.  = 1,6-2;  = 1,8-2

	Г. Отдельные виды высокопрочных бетонов
	

4.  = 2,5-3;  = 2,2-2,5

	
	

5.  = 3-3,5;  = 2,2-2,5

	
	

6.  = 3,5-4; – более 3.
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Задание 15
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
Для расчета состава бетона целесообразно использовать критерий:

А. Критерий избытка абсолютного объема цементно-дисперсно-песчаной реологической матрицы над абсолютным объемом щебня – ;

Б. Критерий избытка абсолютного объема цементно-дисперсной матрицы над объемом песка – .


Задание 16
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
В какой стране впервые были разработаны самоуплотняющиеся бетоны:
А. США;
Б. Германия;
В. Япония. 

Задание 17
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
Какой модификатор обладает наибольшей эффективностью по влиянию на прочность:
А. Эмбелит-100С;
Б. МБ-50С;
В. МБ-01.

Задание 18
Прочитайте задание. Выберите и обведите правильный ответ.
Какой модификатор обладает наибольшей эффективностью по влиянию на проницаемость:
А. Эмбелит-100С;
Б. МБ-50С;
В. МБ-01.
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